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本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。
本文件是按中国工程建设标准化协会《2020年度第二批协会标准制定、修订计划》的通知（建标协字[2020]23号）的要求制定。
本文件由中国工程标准化协会建筑材料分会归口管理。
本文件负责起草单位：建筑材料工业技术情报研究所 
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[bookmark: _Toc10651][bookmark: _Toc54014961][bookmark: _Toc23593][bookmark: _Toc54015264][bookmark: _Toc54014846][bookmark: _Toc54014847][bookmark: _Toc54015001]轻质抹灰砂浆
[bookmark: _Toc28606][bookmark: _Toc11086][bookmark: _Toc89653888][bookmark: _Toc89653852][bookmark: _Toc89653821][bookmark: _Toc54015002][bookmark: _Toc89653897][bookmark: _Toc89653830][bookmark: _Toc89653843][bookmark: _Toc89653876][bookmark: _Toc88030408][bookmark: _Toc89653861][bookmark: _Toc2001][bookmark: _Toc11076][bookmark: _Toc31273][bookmark: _Toc54014848][bookmark: _Toc54015265]1  范围
[bookmark: _Toc89653877][bookmark: _Toc88030409][bookmark: _Toc58399203][bookmark: _Toc89653862][bookmark: _Toc58422502][bookmark: _Toc89653889][bookmark: _Toc54015266][bookmark: _Toc89653853][bookmark: _Toc89653844][bookmark: _Toc58422475][bookmark: _Toc54014849][bookmark: _Toc89653898][bookmark: _Toc54015003][bookmark: _Toc58422534][bookmark: _Toc58399144][bookmark: _Toc58425014][bookmark: _Toc89653831][bookmark: _Toc58423591][bookmark: _Toc89653822]本文件规定了轻质抹灰砂浆分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本文件适用于建筑内、外墙体，屋面表面以及厨房和卫生间抹灰采用的轻质砂浆。
[bookmark: _Toc13664][bookmark: _Toc16480][bookmark: _Toc13148][bookmark: _Toc5464][bookmark: _Toc11360]2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 5486 无机硬质绝热制品试验方法
GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
JC/T 681 行星式水泥胶砂搅拌机
JC/T 2326 建筑用找平砂浆
JC/T 2474 机械喷涂抹灰石膏
JGJ/T 70 建筑砂浆基本性能试验方法标准
JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
JG/T283 膨胀玻化微珠轻质砂浆
JG/T 298 建筑室内用腻子
[bookmark: _Toc19645][bookmark: _Toc89653854][bookmark: _Toc9351][bookmark: _Toc89653845][bookmark: _Toc89653890][bookmark: _Toc89653863][bookmark: _Toc89653878][bookmark: _Toc22416][bookmark: _Toc11308][bookmark: _Toc54015004][bookmark: _Toc54014850][bookmark: _Toc89653832][bookmark: _Toc54015267][bookmark: _Toc89653823][bookmark: _Toc89653899][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc88030410]3  术语和定义
[bookmark: _Toc54014851]下列术语和定义适用于本文件。
3.1轻质抹灰砂浆 Lightweight plastering mortar
由水泥或者石膏为主要胶凝材料，加入填料、轻细集料、聚合物添加剂按一定比例混合而成的，使用时与水混合，其干表观密度不大于1200kg/m3的抹灰砂浆。
[bookmark: _Toc89653846][bookmark: _Toc89653824][bookmark: _Toc89653864][bookmark: _Toc89653855][bookmark: _Toc89653833][bookmark: _Toc89653891][bookmark: _Toc89653879][bookmark: _Toc89653900][bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc6513][bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc54015268][bookmark: _Toc54014852][bookmark: _Toc25246][bookmark: _Toc54015005][bookmark: _Toc20773]4  分类和标记
[bookmark: _Toc5036057][bookmark: _Toc9094][bookmark: _Toc54014853][bookmark: _Toc27283][bookmark: _Toc13270][bookmark: _Toc89653834][bookmark: _Toc89653901][bookmark: _Toc89653825][bookmark: _Toc88030411][bookmark: _Toc89653892][bookmark: _Toc89653856][bookmark: _Toc89653847][bookmark: _Toc89653865][bookmark: _Toc89653880]4.1分类	
[bookmark: _Toc5036058][bookmark: _Toc54014857][bookmark: _Toc2987]按干表观密度分为Ⅰ型、Ⅱ型和III型。
[bookmark: _Toc11516][bookmark: _Toc20368][bookmark: _Toc31993]4.2标记
产品按下列顺序进行标记：型号、产品名称、标准编号。
示例：Ⅰ型轻质抹灰砂浆标记为：
  Ⅰ 轻质抹灰砂浆 T/CECS ×××—202X
[bookmark: _Toc28126][bookmark: _Toc19212][bookmark: _Toc5758][bookmark: _Toc15935][bookmark: _Toc27673][bookmark: _Toc54015006][bookmark: _Toc54014858][bookmark: _Toc54015269]5  性能要求
[bookmark: _Toc19650][bookmark: _Toc11903][bookmark: _Toc26575]5.1一般要求
轻质抹灰砂浆成品及所有原材料不应对人体、生物与环境造成有害的影响，所涉及与生产、使用有关的安全与环保应符合我国相关国家标准和规范的规定。
[bookmark: _Toc2719][bookmark: _Toc1375][bookmark: _Toc30267]5.2技术要求
[bookmark: _Toc54014859]5.2.1 外观
[bookmark: _Toc54014860][bookmark: _Toc54014862]外观应为均匀、干燥、无结块的混合物。
5.2.2 性能指标
[bookmark: _Toc54014863]轻质抹灰砂浆的技术要求应符合表1的规定。
表1 技术要求
	项目
	Ⅰ型
	Ⅱ型
	III型

	保水率，%
	≥99.0

	分层度，mm
	≤20

	抗裂性
	无裂纹

	凝结时间，h
	初凝时间
	≥1.0

	
	终凝时间
	≤8.0

	干表观密度，kg/m3
	＜600
	600~999
	1000~1200

	拉伸粘结强度，MPa
	原强度
	≥0.20
	≥0.25
	≥0.30

	
	浸水强度a
	≥0.15
	≥0.20
	≥0.25

	[bookmark: _GoBack]28d收缩率，%
	≤0.30

	28d抗压强度，MPa
	≥2.0
	≥2.5
	≥3.0

	软化系数b
	≥0.7

	[bookmark: _Toc54014934][bookmark: _Toc11326][bookmark: _Toc30588][bookmark: _Toc54015271][bookmark: _Toc233][bookmark: _Toc54015008]注：当使用部位有耐水要求时，a、b必测。


[bookmark: _Toc11447][bookmark: _Toc17406]6  试验方法
[bookmark: _Toc54014937][bookmark: _Toc19249][bookmark: _Toc4103][bookmark: _Toc4938]6.1试验条件
[bookmark: _Toc54014939]环境温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）％。
所有试验材料和器具试验前应在标准试验条件下放置至少24 h。
[bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc3515][bookmark: _Toc14103]6.2 砂浆搅拌物制备
砂浆所需的拌合配比应根据生产厂商的使用说明书确定。若配比提供的是比值范围，应采用其平均值。搅拌砂浆时，材料应称重计量，采用符合JC/T 681的行星式水泥胶砂搅拌机，搅拌时间和熟化时间按生产厂规定进行。若生产厂未提供上述规定，则低速搅拌90s，静置60s后再高速搅拌60s。
[bookmark: _Toc10756][bookmark: _Toc23701][bookmark: _Toc17059]6.3性能测试
6.3.1 外观
目测。
6.3.2保水率
按JGJ/T 70的规定进行。
6.3.3分层度
按JGJ/T 70的规定进行。
6.3.4抗裂性
按JC/T 2326的规定进行。
6.3.5凝结时间
按JC/T 2474的规定进行，轻质抹灰砂浆的标准扩散度应控制在(165土5)mm。
6.3.6干表观密度
按JG/T 283的规定进行。
6.3.7拉伸粘结强度
6.3.7.1试件的准备
按JG/T298的规定进行。
6.3.7.2标准状态下粘结强度
1）按JG/T 24-2018中7.17.2.1的方法制备6个试件，硬聚氯乙烯或金属型框尺寸为40mm×40mm×6mm；
2）按JG/T 24-2018中7.17.2.2的试验方法进行粘结强度的测定。
6.3.7.3 浸水后粘结强度
1）按6.3.7.2同时制备6个试样，在制样后第6d粘结钢质拉拔件。
2）如图1所示，将试件水平置于水槽底部标准砂上面，标准砂应符合GB/T 17671的规定，然后注水到水面距离砂浆块表面约5 mm处，静置48h后，取出，试件侧面朝下，再置于标准环境中24 h，然后按6.3.7.2测定浸水后的粘结强度。

[image: ]
1—轻质抹灰砂浆；2—砂浆块；3—水面；
4—标准砂；5—水槽底部
图1浸水后粘结强度试验用装置
6.3.7.4 将所得结果去掉一个最大值和一个最小值，取剩余4个数据的算术平均值，各测试数据与平均值的最大相对偏差应不大于20%，否则本次试验数据无效。
6.3.8收缩率
按JG/T283的规定进行。
6.3.9抗压强度
取干表观密度测定后的3个试样按GB/T 5486中规定进行抗压强度测定，试验结果取3个试样的算术平均值，精确至0.1 MPa。
6.3.10软化系数
按JG/T 283的规定进行。
[bookmark: _Toc22282][bookmark: _Toc27412][bookmark: _Toc16325][bookmark: _Toc16047][bookmark: _Toc10104]7  检验规则
[bookmark: _Toc7204][bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc28649]7.1 检验分类
产品检验分出厂检验和型式检验。
7.1.1 出厂检验
每批产品出厂应进行出厂检验。出厂检验项目包括外观、保水率、分层度、抗裂性、凝结时间、干表观密度、拉伸粘结原强度、收缩率以及抗压强度。
7.1.2 型式检验
型式检验项目包括第5章全部性能指标。有下列条件之一时，应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定； 
b) 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c) 产品长期停产后，恢复生产时； 
d) 正常生产时，一年至少进行一次检验；
e) 出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时。
[bookmark: _Toc26011][bookmark: _Toc19587][bookmark: _Toc18873]7.2组批
对同一原料、配方连续生产的产品，每100t为检验一批，连续3天不足100t也按一批计。
[bookmark: _Toc15739][bookmark: _Toc20429][bookmark: _Toc22409]7.3抽样
从同一批量中随机抽取样品50kg混合均匀,抽取样品分为两份：一份试验，一份备用。
[bookmark: _Toc32331][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc3695]7.4判定规则
产品按本文件第6章进行试验，试验结果若均符合本文件第5章要求时，即判为合格。若有一项以上指标不符合要求，则判该批产品为不合格；若只有一项不合格，则用备用样对不合格项目进行复检。复检结果符合规定，则判该批产品为合格，若仍不符合规定，则判该批产品为不合格。
[bookmark: _Toc9616][bookmark: _Toc29605][bookmark: _Toc8432][bookmark: _Toc16149][bookmark: _Toc10236]8  标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc3626][bookmark: _Toc2094][bookmark: _Toc12304]8.1标志
产品包装上应有印刷或黏贴牢固的标志，内容应包括：
a) 产品名称；
b) 产品标志；
c) 生产厂名、厂址、电话；
d) 生产日期、批号和保质期；
e) 净质量；
f) 商标；
g) 运输与贮存注意事项。
[bookmark: _Toc27020][bookmark: _Toc6269][bookmark: _Toc5974]8.2包装
产品应用带有防潮内衬的复合包装。
[bookmark: _Toc15040][bookmark: _Toc31316][bookmark: _Toc3170]8.3运输
本产品为非易燃易爆材料，可按一般运输方式运输。运输途中应防止雨淋、曝晒、防冻、包装损坏。
[bookmark: _Toc14628][bookmark: _Toc12053][bookmark: _Toc25493]8.4贮存
产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋，保持阴凉干燥。在正常运输与贮存条件下，贮存期自生产之日起不超过6个月。
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