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[bookmark: _Toc523844503][bookmark: _Toc74733994][bookmark: _Toc74734418][bookmark: _Toc127280032]1 总则
1.0.1 为规范混凝土空心叠合板应用，贯彻执行国家技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程 。
【条文说明】1.0.1	混凝土空心叠合板（图1.0.1）除具有节省模板、现场湿作业少等优点外，还具有以下特点：1）可适应大跨度楼盖，由于无需布置次梁，可增加室内净高，避免主次梁连接，提高制作和施工效率；2）肋梁预制底板或桁架预制底板具有较高的承载力和刚度，现场施工可取消或者减少临时支撑；3）底板拼接节点处现浇层厚度较大，节点受力性能好，整体性强；4）填充体采用填充块、填充箱或发泡混凝土等轻质材料，兼具保温、隔热、隔声功能。因此空心叠合板结合了现浇空心板和桁架钢筋叠合板的优点，可以广泛地应用于各种类型的建筑结构。
[image: ]
（a） 肋梁预制混凝土空心叠合板 
[image: ]
（b）桁架预制混凝土空心叠合板
图1 空心叠合板构造示意

1-纵向肋梁；2-钢筋桁架；3-预制下翼缘；4-现浇上翼缘；5-填充体；6-拼接节点
1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为8度和8度以下地区、环境类别为一类和二a类的工业与民用建筑中刚性支承或柔性支承的空心叠合板的设计、制作、运输、施工及验收。
【条文说明】1.0.2	本规程适用于无特殊使用条件下的民用建筑和普通工业建筑中刚性支承或柔性支承叠合楼板或屋面板的设计。当建筑处于特殊使用环境，如高温高湿、腐蚀环境、动力荷载等，应根据具体情况进行专门设计。由于目前工程实践经验有限，本规程暂不包含抗震设防烈度为9度及以上地区空心叠合板的应用。
1.0.3 空心叠合板的设计、制作、运输、施工及验收除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的相关规定。
【条文说明】1.0.3	国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268中，对于混凝土叠合板或现浇混凝土空心楼板均有相应规定，空心叠合板的设计、制作、运输、施工及验收尚应参照执行。
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[bookmark: _Toc523844504][bookmark: _Toc74733995][bookmark: _Toc74734419][bookmark: _Toc127280033]2 术语和符号
[bookmark: _Toc497744673][bookmark: _Toc523844505][bookmark: _Toc74733996][bookmark: _Toc74734420][bookmark: _Toc127280034]2.1 术语
2.1.1 混凝土空心叠合板hollow concrete composite slab
以钢筋桁架预制混凝土板或肋梁预制混凝土板作为预制底板，并在预制底板上设置填充体，现场浇筑部分肋梁及上翼缘现浇层混凝土，所形成的密肋空腔楼板。简称为空心叠合板。
【条文说明】2.1.1	空心叠合板预制底板有两种形式，一种以钢筋桁架预制混凝土板作为底板，其优点为工厂制作简单，底板重量轻；另一种为纵向带肋梁的预制混凝土板，其优点为底板刚度大，现场可以减少或者取消临时支撑。空心叠合板一般双向设置肋梁，当预制底板为钢筋桁架预制混凝土板时，纵向和横向肋梁混凝土均需现场浇筑；当预制底板为肋梁预制混凝土板时，横向肋梁混凝土需现场浇筑。 
2.1.2 钢筋桁架预制混凝土板 concrete precast slab with lattice girders
以钢筋桁架作为加劲肋的预制混凝土板。简称桁架预制底板。
2.1.3 肋梁预制混凝土板 concrete precast slab with ribbed beams
以混凝土梁作为加劲肋的预制混凝土板。简称肋梁预制底板。
【条文说明】2.1.2、2.1.3 加劲肋布置一般需考虑预制底板宽度、填充体的尺寸以及受力等因素，综合确定。详图2.1.3。
[image: ]
(a) 桁架预制底板
[image: ]
(b) 肋梁预制底板
图2 预制底板示意
1-预制下翼缘；2-钢筋桁架；3-纵向肋梁 
2.1.4 纵向肋梁 longitudinal ribbed beam
空心叠合板中以预制底板的钢筋桁架或预制肋梁为基础形成的密肋梁。
2.1.5 横向肋梁 transverse ribbed beam
空心叠合板中与纵向肋梁垂直的现浇混凝土肋梁。
2.1.6 刚性支承 rigid support
空心叠合板以墙或刚度比值αl2 / l1不小于4的梁作为支承的支承条件。
【条文说明】2.1.6 对于梁支承的楼板，α、l1、l2计算详本规程第4.4.1条。
2.1.7 柔性支承flexible support
空心叠合板以刚度比值αl2 / l1小于4，且梁截面高度不小于2倍的空心叠合板厚度的梁作为支承的支承条件。 
【条文说明】2.1.7柔性支承楼板介于刚性支承和柱支承之间，此时楼板有部分荷载直接传给柱。由于空心叠合板应用经验有限，故空心叠合板为柔性支承时，其支承梁高度要求不小于2倍的板厚度。
2.1.8 拟板法 analogue slab method
将空心叠合板等效为实心板进行内力和变形分析的计算方法。
2.1.9 拟梁法 analogue cross beam method
将空心叠合板等效为双向交叉梁系进行内力和变形分析的计算方法。
2.1.10 填充体 filler
永久埋置于混凝土楼板中，置换部分混凝土，减轻结构自重的轻质填充箱或填充块。
[bookmark: _Toc497744674][bookmark: _Toc501378988][bookmark: _Toc74733997][bookmark: _Toc74734421]【条文说明】2.1.10本规程中的填充体应为填充箱或填充块，一般在施工现场安装。肋梁预制底板也可将填充箱或填充块作为肋梁浇筑的侧模，在工厂与预制底板整体制作和运输。

[bookmark: _Toc127280035]2.2 符号
2.2.1  材料性能
	
	——
	与各施工环节的混凝土立方体抗压强度相应的抗压强度标准值；

	
	——
	与各施工环节的混凝土立方体抗压强度相应的抗拉强度标准值；

	Ecb
	——
	梁的混凝土弹性模量；

	Ecs
	——
	板的混凝土弹性模量；

	αl
	——
	计算方向框架梁与板截面抗弯刚度的比值;

	α2
	——
	垂直计算方向框架梁与板截面抗弯刚度的比值；


2.2.2  作用和作用效应
	 
	——
	短暂设计状况下，在荷载标准组合作用下产生的构件正截面边缘混凝土法向压应力；

	 
	——
	短暂设计状况下，在荷载标准组合作用下产生的构件正截面边缘混凝土法向拉应力；


2.2.3  几何参数
	
	——
	计算方向板的宽度，取柱中心线之间的距离； 

	
	——
	垂直于计算方向板的宽度，取柱中心线之间的距离; 

	 
	——
	空心叠合板截面高度；

	 
	——
	空心叠合板有效截面高度；

	 
	——
	拼接节点现浇层厚度；

	 
	——
	计算板带的宽度或等代框架梁计算宽度；

	 
	——
	钢筋桁架单根腹杆钢筋面积。




3

[bookmark: _Toc295770619][bookmark: _Toc523844506][bookmark: _Toc74733998][bookmark: _Toc74734422][bookmark: _Toc127280036]  3 材料
[bookmark: _Toc127280037]     3.1混凝土
3.1.1混凝土材料的力学性能指标和耐久性要求应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。
3.1.2预制底板的混凝土强度等级不应低于C30，预应力预制底板混凝土强度等级不宜低于C40；现浇叠合层的混凝土强度等级不应低于 C30。
3.1.3预制底板宜采用细石混凝土，其细骨料宜采用中砂，粗骨料应采用连续级配，粗骨料粒径宜采用 5mm~15mm 的碎石。
[bookmark: _Toc127280038]3.2钢筋
3.2.1普通钢筋性能应符合国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计规范》GB 50010和《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95的规定，并应符合下列规定：
1上、下翼缘及钢筋桁架上、下弦钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500，也可采用CRB550、CRB600H；
2 钢筋桁架的腹杆钢筋宜采用HPB300、HRB400，也可采用HRB500、CRB550或CRB600H；
【条文说明】3.2.1	冷轧带肋钢筋强度高，可有效节约钢材，其断后伸长率满足叠合板塑性内力重分布要求，因此空心叠合板可采用冷轧带肋钢筋。        
[image: ] 
(a) 肋梁预制底板
[image: ]
(b) 桁架预制底板
图3 空心叠合板钢筋示意图
1-桁架上弦钢筋；2-桁架下弦钢筋；3-桁架腹杆钢筋；4-上翼缘钢筋；5-下翼缘钢筋
3.2.2预应力钢筋宜采用低松弛的消除应力螺旋肋钢丝或钢绞线，其性能应符合国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223和《预应力混凝土用钢铰线》GB/T 5224等相关标准的规定。
【条文说明】3.2.2	预应力预制底板建议采用低松弛的消除应力螺旋肋钢丝，肋梁预制底板也可以在肋梁宽度范围内布置钢绞线。
[bookmark: _Toc127280039] 3.3填充体
[bookmark: _Toc116219344][bookmark: _Toc117264975][bookmark: _Toc117676137][bookmark: _Toc119679888]3.3.1填充体材料氯化物和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008中对混凝土材料的要求；放射性核素的限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求；甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机物在正常使用环境下应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求；发生火灾时在防火等级要求时间内不得产生析出楼板的有害气体。
[bookmark: _Toc116219349][bookmark: _Toc117264976][bookmark: _Toc117676138][bookmark: _Toc119679889][bookmark: _Toc116219350][bookmark: _Toc117264977][bookmark: _Toc117676139][bookmark: _Toc119679890]3.3.2 填充体应采用填充箱或填充块，具有可靠的密封性，不应采用易渗漏水泥浆的材料或构造制品。
【条文说明】3.3.2	填充体可采用水泥纤维、塑料、硅钙板等密度或者强度较大的材料制作成薄壁空心的箱体，也可以采用石膏、发泡混凝土等轻质材料制作成厚壁空心箱体或者实心填充块。
3.3.3 填充体平面宜为矩形，其边长可取500～2000 mm，高度可取150～700 mm。
尺寸允许偏差详表3.3.3。
表3.3.3 填充体尺寸允许偏差
	项   目
	允许偏差（mm）

	高度
	-5

	边长
	±5

	表面平整度
	3

	两对角线差
	6



【条文说明】3.3.3	填充体尺寸允许偏差应和预制底板尺寸允许偏差相匹配，不应大于预制底板的允许偏差。
3.3.4 填充体表面应光滑，无明显破损或贯通性裂纹、孔洞，并与预制底板有可靠连接。
3.3.5 填充体的物理力学性能应符合表3.3.5的要求。
表3.3.5 填充体的物理力学性能
	项    目
	技术指标

	表观密度(kg/m3)
	15.0～500.0

	48h浸泡后局部抗压荷载(kN)
	≥1.0

	自然吸水率(%)
	≤5

	抗振动冲击
	Ф30或Ф50插入式振动棒紧靠填充体侧壁振动1min，不出现贯通性裂纹及破损  





【条文说明】3.3.5	参考《现浇混凝土空心楼盖技术规程》（JGJ/T 268-2012），对填充体物理力学性能作了规定。
3.3.6 填充体尚应符合现行标准《混凝土结构用成孔芯模》JG/T 352的要求。
[bookmark: _Toc127280040]3.4 其他材料
[bookmark: _Toc119679891][bookmark: _Toc119679892]3.4.1预埋件的锚板、锚筋及吊环材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。用作吊点的钢筋不应采用冷轧钢筋。
3.4.2预制底板拼缝处嵌缝材料宜采用聚合物改性水泥砂浆或混凝土接缝用建筑密封胶，分别符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 25181和《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881的规定。
【条文说明】3.4.2	预制底板拼缝处嵌缝材料应具备良好的抗裂、防水等性能。聚合物改性水泥砂浆由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成，由专业厂家生产，现场按比例加水搅拌后使用，属于特种预拌砂浆。当采用聚合物改性水泥砂浆时，应在拼缝处设置玻纤网格布。

[bookmark: _Toc74733999][bookmark: _Toc74734423][bookmark: _Toc127280041][bookmark: _Toc74734009][bookmark: _Toc74734433][bookmark: _Toc523844512]4内力分析
[bookmark: _Toc74734003][bookmark: _Toc74734427][bookmark: _Toc127280042]4.1一般规定
4.1.1空心叠合板符合本规程的构造及叠合面抗剪承载力要求时，可忽略预制底板拼缝对刚度和内力的影响。
【条文说明】4.1.1	编者采用有限元方法，分别建立现浇空心板、有拼接的空心叠合板计算模型，两方向柱跨均为8.0m，边梁宽度350mm，边梁高度分别取为700、800、900、1000mm，板面施加均布荷载。计算分析结果表明：有拼接的空心叠合板相对于现浇空心板，两者跨中板带弯矩差率在2.10%以内，周边框架梁支座剪力、弯矩和跨中弯矩差率均在0.23%以内。因此当空心叠合板满足本规程相关要求时，可忽略预制底板拼接对刚度和内力的影响，按照整块空心叠合板进行内力分析。
4.1.2空心叠合板两正交方向的截面特性应按下列规定计算： 
1横截面计算时，选取两相邻填充体中心线之间的范围作为计算单元，并简化为“工”形截面进行计算（图4.1.2-1）。纵向肋梁宽度不一致时，楼板横截面惯性矩计算取肋梁宽度的平均值。 
[image: ]
图4.1.2-1 横截面计算单元示意图
2 纵截面计算时，选取单位宽度范围作为计算单元，并简化为“二”形截面进行计算（图4.1.2-2）。
[image: ]
图4.1.2-2纵截面计算单元示意图
1- 纵向肋梁；2-拼缝节点；3-填充体；4-横向肋梁
【条文说明】4.1.2空心叠合板双向肋梁间距往往不相同，详图4。横截面惯性矩计算时，按照“工”形截面计算，由于纵向肋梁宽度不一致，肋梁宽度可取平均值。纵截面惯性矩计算时，由于横向肋梁一般较少，可忽略其刚度影响，按照“二”形截面计算。“二”形截面惯性矩计算参考《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268中填充体为填充管时截面特性计算方法。
[image: ]  
图4 平面布置示意图
1-纵向肋梁1；2-纵向肋梁2；3-横向肋梁；4-梁或墙；5-拼缝节点
4.1.3 刚性支承时可采用拟板法或拟梁法计算；柔性支承时宜采用有限元法计算，也可采用经验系数法或等代框架法计算。
【条文说明】 4.1.3 梁板竖向刚度比对竖向荷载的传递影响较大。当梁高较高时，空心叠合板绝大部分荷载直接传递到梁，而当梁高较小时，直接由楼板传递到柱子的荷载将显著增加，空心叠合板内力分布显著变化。
4.1.4 楼板平面布置不规则、填充体布置间距不等、集中荷载作用、局部开洞等特殊情况时，宜采用有限元法进行计算分析。
4.1.5 采用有限元法进行空心叠合板内力计算时，几何模型应简化，并考虑柱边和梁宽对楼板内力的影响。柱边部位的单元网格宜细化，粗细网格之间应有足够的网格平滑过渡。
【条文说明】 4.1.5采用有限元法进行内力计算，可以清晰分析出空心板肋梁间距、肋梁根数、空心板板厚、柱边实心区域大小、边梁尺寸等参数对空心板应力分布及荷载传递的影响。
[bookmark: _Toc127280043]4.2	拟板法
4.2.1 拟板法计算时，应符合下列规定：
1 纵向肋梁间距应小于2倍板厚；
2 双向刚度相同或相差较小时，可按各向同性板计算，否则宜按正交各向异性板计算。
【条文说明】4.2.1参考《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268-2012，本条规定了空心叠合板采用拟板法的条件及方法。
4.2.2 刚性支承空心叠合板采用拟板法计算时，应符合下列规定：
1 两对边刚性支承的空心叠合板按单向板计算；
2 四边刚性支承的空心叠合板当长边与短边长度之比不大于2时，应按双向板计算；长边与短边长度之比大于2，但小于3时，宜按双向板计算；长边与短边长度之比不小于3时，宜按单向板计算，并沿长边方向布置构造钢筋。
【条文说明】4.2.2 本条给出了单向板和双向板的划分原则
[bookmark: _Toc127280044]4.3	拟梁法
4.3.1拟梁法计算时，应符合下列规定：
1 相邻板跨之间的拟梁宜连续；
2 拟梁的数量每边不宜少于5根（图4.3.1）；
3 计算中宜考虑空心叠合板扭转刚度的影响。
  [image: ]
	（a）空心叠合板示意图
	       （b）拟梁后梁示意图


图4.3.1 拟梁法示意图
1a、1b-分别为纵向拟梁对应的板宽度；2a、2b-分别为横向拟梁对应的板宽度；
3-纵向肋梁1；4-纵向肋梁2；5-横向肋梁；6-拟梁
4.3.2 拟梁截面高度同空心叠合板的截面高度，拟梁的截面宽度按下式计算：
	
	
	(4.4.2)


式中：bb——拟梁截面宽度；
I——拟梁对应的板宽度范围的截面惯性矩，按本规程第4.1.2条规定计算；
h——空心叠合板截面高度。
[bookmark: _Toc127280045]【条文说明】4.3.1、4.3.2给出了拟梁法计算的条件和方法。采用拟梁法时，应根据空心叠合板肋梁布置，确定拟梁对应的板宽，确保每个方向拟梁不少于5根，以便更接近于板的实际内力分布。当拟梁对应的板宽度范围没有肋梁时，该宽度范围截面惯性矩应按照“二”形截面，根据本规程第4.1.2条规定计算。采用分离式的拟梁法模拟空心叠合板有一定近似性，宜适当增加拟梁的数量以更准确模拟楼板的整体作用。
[bookmark: _Toc127280046]4.4	经验系数法
4.4.1柔性支承空心叠合板在竖向均布荷载作用下，采用经验系数法计算时，应符合下列规定：
1 板的长边与短边之比不应大于2;
2 每个方向至少有三个连续跨； 
3 同一方向相邻跨的跨度差不应超过较长跨的1/3；
4 可变荷载标准值与永久荷载标准值之比不应大于2；
5 应按纵、横两个方向分别计算，且计算时均应考虑全部竖向荷载作用；
6 两个垂直方向的支承梁应满足下式要求；
	
	

	(4.4.1-1)


式中：l1、l 2——分别为计算方向和垂直于计算方向板的宽度，取柱中心线之间的距离；
αl、α2——分别为计算方向和垂直于计算方向支承梁与板截面抗弯刚度的比值。
7支承梁与板截面抗弯刚度的比值应按下式计算：
	
	

	(4.4.1-2)


式中：Ecb、Ecs——分别为支承梁、板的混凝土弹性模量；
Ib、Is——分别为支承梁、板的截面惯性矩，按本规程第4.4.2条和第4.4.3条的规定计算。
4.4.2 支承梁的截面惯性矩Ib按T形或倒L形截面计算，梁的上翼缘计算宽度bf宜取梁高与板厚之差，且不应超过板厚的4倍。
【条文说明】4.4.2 对于柔性支承空心叠合板，支承梁截面惯性矩计算时应考虑楼板的翼缘作用。中间梁可按T形、边梁按倒L形截面计算，如图5所示：
[image: ]
图5 梁上翼缘计算宽度示意
4.4.3 楼板截面惯性矩Is的计算宽度b对中间楼板取支承构件两侧板宽的平均值，对边跨楼板取该板中心线到楼板外边缘的距离。
【条文说明】4.4.3 本条确定的截面惯性矩主要用于α的计算。截面惯性矩计算由楼板高度范围内实心部分和两侧翼缘部分组成，形成“工”字型或“二”字型截面，其刚度按照第4.1.2条进行截面惯性矩计算。
4.4.4 计算板带在计算方向一跨内的总弯矩设计值M0应按下式计算：
	
	

	(4.4.5)


式中：q——板面竖向均布荷载设计值；
b——计算板带的宽度，按本规程第4.4.3条取值。
ln——计算方向板的净跨，取相邻柱或墙之间的净距离，且不应小于0.65l1。
【条文说明】4.4.5 总弯矩设计值M0的计算公式中，假定支座反力作用于与计算方向垂直的柱或墙的侧面，因此计算跨度取为净跨。计算净跨时，对于矩形或方形截面柱按实际柱侧面位置确定，对于圆形、正多边形等形状可按面积相等的方形截面确定。如图6所示：
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图6 支座等效截面
4.4.5 计算板带的名义弯矩设计值（图4.4.6）可按下列原则取值：
[image: ]
图4.4.6 总弯矩的分配示意图
1-边支座负弯矩；2-正弯矩；3a-端跨内支座负弯矩；3b-内垮支座负弯矩
1 计算板带的内跨负弯矩设计值应取0.65M0，正弯矩设计值应取0.35M0。
2 计算板带的端跨弯矩应按表4.4.5的系数分配：
表4.4.5端跨弯矩分配系数
	截面内力
	边支座简支
	边支座柔性支承
	边支座嵌固

	边支座负弯矩
	0
	0.16
	0.65

	正弯矩
	0.63
	0.57
	0.35

	内支座负弯矩
	0.75
	0.70
	0.65


3 内支座截面设计时，其负弯矩应取支座两侧负弯矩的较大值，否则应对不平衡弯矩按相邻构件的线刚度比再分配。
【条文说明】4.4.5 负弯矩的计算截面为支座侧面，见4.4.5条条文说明；正弯矩的计算截面为跨中。
对于楼板端跨，各控制截面弯矩按表4.4.5中系数确定。
楼板支座两侧负弯矩不相同时，可以取支座两侧负弯矩的较大值进行支座截面设计，也可以考虑不平衡弯矩分配后进行截面设计。当考虑不平衡弯矩时，应按支座处相邻构件的线刚度比对不平衡弯矩进行分配，参与分配的构件包含支承构件以及两侧的计算板带。
4.4.6 计算板带划分为柱上板带和跨中板带，宽度应按下列规定取值：
1 柱上板带宽度为柱中心线两侧各自板宽度的1/4之和；
2 跨中板带宽度为板宽度的1/4。
[image: ]
图7 计算板带划分示意图  
4.4.7 柱上板带各控制截面承担的弯矩设计值应按本规程第4.4.5条确定的名义弯矩设计值乘以表4.4.7的系数。
表4.4.7 柱上板带弯矩分配系数
	截面内力
	适用条件
	l2/l1

	
	
	0.5
	1.0
	2.0

	内支座负弯矩
	αll2 / l1=0
	0.75
	0.75
	0.75

	
	αll2 / l1≥1.0
	0.90
	0.75
	0.45

	边支座负弯矩
	αll2 / l1=0
	βt=0
	1.00
	1.00
	1.00

	
	
	βt≥2.0
	0.75
	0.75
	0.75

	
	αll2 / l1≥1.0
	βt=0
	1.00
	1.00
	1.00

	
	
	βt≥2.0
	0.90
	0.75
	0.45

	正弯矩
	αll2 / l1=0
	0.60
	0.60
	0.60

	
	αll2 / l1≥1.0
	0.90
	0.75
	0.45


注  1  柱上板带弯矩分配系数可按表中数值线性插值确定，
2  βt为抗扭刚度系数。
【条文说明】4.4.8  边支座负弯矩分配时，应考虑截面抗扭刚度系数βt的影响，βt按现行《现浇混凝土空心楼盖技术规程》 JGJ/T 268的规定计算。
4.4.8 柱上板带控制截面弯矩分别由梁和板承担，其中梁承担的弯矩占柱上板带控制截面弯矩的比例应按下列规定取值：

1 当≥1.0时，取85%； 

2 当0＜≤1.0时，取0到85%之间的线性插值；
3 直接作用于梁上的荷载所产生的弯矩应由梁全部承担。 
【条文说明】4.4.9直接作用于梁上的荷载是指作用于梁腹板宽度范围内的荷载，其中线荷载包括梁上的隔墙自重和梁在板上、下凸出部分的自重，集中荷载包括梁上的立柱或梁下的吊重。
4.4.9跨中板带的控制截面弯矩设计值应按下列规定计算：
1 计算板带两侧跨中板带控制截面弯矩设计值应取计算板带的名义弯矩设计值与相应柱上板带控制截面弯矩设计值之差，按两侧跨中板带宽度进行分配； 
2与支承墙平行的边跨跨中板带控制截面弯矩设计值，不应小于远离墙体的半个跨中板带控制截面弯矩设计值的两倍。
4.4.10梁承担的剪力设计值应按下列规定计算： 

1 当≥1.0时，梁应承担图4.4.10中楼板阴影区域所传递的剪力；
[image: ]
图4.4.10楼板传力示意图

2当0≤≤1.0时，应在0和本条第1款计算结果之间进行线性插值；
3 直接作用于梁上的荷载所产生的剪力应由梁全部承担。
【条文说明】4.4.10当α1l2/l1≥1.0时，梁承担其从属面积内的全部剪力；当0≤α1l2/l1<1.0时，梁承担的剪力设计值按本条第2款计算，剩余的剪力由板直接传递给框架柱，并应进行板柱边抗冲切承载力验算。
4.4.11支承梁周边的空心叠合板剪力设计值应按下列规定计算：

1 当≥1.0时，按第4.4.10条楼板传力示意图，计算楼板单位长度范围内的剪力设计值；

2当0≤≤1.0时，应在0和本条第1款计算结果之间进行线性插值。
4.4.12支承边梁应考虑空心叠合板对梁的扭转作用。

[bookmark: _Toc127280047]4.5等代框架法
4.5.1采用等代框架法计算内力时，应分别计算楼板的纵、横两个方向，每个方向计算均应取全部竖向荷载。
【条文说明】4.5.1 采用等代框架法进行内力分析时，在竖向均布荷载作用下，每个计算方向的等代框架均为以柱形心为中心的连续平面框架，其重力荷载代表值应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。
4.5.2 等代框架梁的计算宽度b应按下列规定确定：
1 计算竖向荷载工况时，等代框架梁的计算宽度b取垂直于计算方向的两相邻板中心线之间的距离；
2 计算地震作用等水平荷载的工况时，等代框架梁的计算宽度b宜取下列公式计算结果的较小值：

	
	

	(4.5.2-1)

	
	

	(4.5.2-2)


【条文说明】4.5.2 在计算竖向荷载工况时，等代框架梁的计算宽度与经验系数法计算板带宽度相同；在计算地震作用等水平荷载的工况时，等代框架梁的计算宽度较小，这是由于在水平荷载作用下，主要通过柱的弯曲把水平荷载作用传给板带，而能与柱一起工作的板带宽度较小。
4.5.3 等代框架梁位于节点区外任意截面的惯性矩Ibf应按下式计算：
	
	

	(4.5.3)


式中：Ib——柱轴线上梁的截面惯性矩，梁截面应按本规程第4.4.2条规定确定；
Is0——等代框架梁宽度范围内除梁截面外的楼板截面惯性矩，空心楼板部分的截面惯性矩按本规程第4.1.2条的规定计算。
4.5.4 等代框架梁在节点区范围的截面惯性矩，可按下式计算：
	
	

	(4.5.4)


式中：Ibf0——等代框架中梁板在节点区范围边缘处截面惯性矩，按式4.5.3计算；
c2——垂直于板跨度l1方向的柱宽。
【条文说明】4.5.4 本条是用来计算等代框架梁在支座节点区宽度范围内的截面惯性矩，支座节点区可以是柱、墙。
[bookmark: _Toc127280048]5构件及节点验算
[bookmark: _Toc523844513][bookmark: _Toc74734010][bookmark: _Toc74734434][bookmark: _Toc127280049]5.1一般规定
5.1.1空心叠合板的预制底板应进行施工阶段的短暂设计状况的承载能力极限状态和竖向挠度验算。空心叠合板应进行持久设计状况和地震设计状况的承载能力极限状态验算和正常使用极限状态验算。
5.1.2 在保证施工质量和安全的情况下，空心叠合板的施工可减少、甚至不设支撑，应符合本规程第5.2.4、5.2.5、5.2.6条的规定。
【条文说明】5.1.4施工阶段未设置支撑或设置少量支撑的空心叠合板应进行施工短暂工况下预制底板的承载能力极限状态验算，确保施工安全和质量。此时，后浇的叠合层混凝土未达到强度设计值，荷载由预制底板及支撑承担，其荷载包括预制底板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载。在后续的持久设计状况的承载能力极限状态验算时，由于后浇的叠合层混凝土达到强度设计值，拆除支撑后荷载由空心叠合板承担，产生包括增加的恒荷载、本阶段活荷载的荷载增量，并满足本规程第5.3.1条要求。
5.1.3  承载能力极限状态应按下列公式验算：
持久设计状况、短暂设计状况：
					      	                             （5.1.2-1）
地震设计状况：
                                                  （5.1.2-2）
式中：—结构重要性系数，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010
采用；
—承载能力极限状态下作用组合的效应设计值，按现行国家标准《建筑
结构荷载规范》GB 50009、《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与
市政工程抗震通用规范》GB55002和《建筑抗震设计规范》GB 50011
的有关规定计算；
—结构构件承载力设计值；
—承载力抗震调整系数。柱上板带截面抗震验算时，受弯取0.75，其他
受力状态取0.85。
[bookmark: 6.2.2____制作钢管桁架预应力混凝土预制底板的侧模和端模应该在满足生产工艺]5.1.4正常使用极限状态验算应根据荷载效应的标准组合并考虑长期作用的影响按下式验算：
                                                       （5.1.3）
式中：—正常使用极限状态荷载组合的效应设计值；
—结构构件达到正常使用要求所规定的变形、裂缝宽度、应力和自振频
率等的限值，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010采用。
5.1.5预应力作为荷载效应时，对承载能力极限状态，当预应力作用效应对结构有利时，预应力分项系数应取1.0，不利时应取1.3；对正常使用极限状态，预应力作用分项系数应取1.0。
【条文说明】5.1.5本条给出了空心叠合板承载力极限状态验算和正常使用极限状态验算时，预应力作为荷载效应的考虑方法。
[bookmark: _Toc127280050]5.2短暂设计状况
5.2.1 预制底板短暂设计状况包括脱模、运输、堆放、吊运、安装和现浇混凝土浇筑等阶段。
5.2.2预制底板短暂设计状况下，可按以下方法进行内力和变形计算。
1 肋梁预制底板纵向肋梁方向可简化为以吊点或临时支撑作为支座的简支梁或者连续梁，按倒T形截面验算；预制下翼板可简化为以纵向肋梁作为支座的单向支承板，按矩形截面验算；
2桁架预制底板计算应符合现行协会标准《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715的相关规定。
5.2.3  预制底板短暂设计状况验算应满足下列要求：
1  正截面边缘的混凝土法向压应力应满足下式的要求：
                			                	    （5.3.5-1）
式中：—荷载标准组合作用下产生的构件正截面边缘混凝土法向压应力；
—与各施工环节混凝土立方体抗压强度相对应的抗压强度标准值（MPa），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010表4.1.3-1以线性内插法确定。
2  正截面边缘的混凝土法向拉应力，应满足下式的要求：
				   	    	                	       （5.3.5-2）
式中：—荷载标准组合作用下产生的构件正截面边缘混凝土法向拉应力；
—与各施工环节混凝土立方体抗压强度相对应的抗拉强度标准值（MPa），按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010表4.1.3-2以线性内插法确定。
  桁架预制底板的钢筋桁架上弦及腹杆钢筋的验算应符合现行协会标准《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715的相关规定。
5.2.4预制底板短暂设计状况验算时荷载标准组合按下列要求确定：
1 脱模阶段：荷载标准组合应取乘以动力系数的底板自重标准值与脱模吸附力之和，且不宜小于底板自重标准值的1.5倍。其中，动力系数不宜小于1.2；脱模吸附力应根据构件或模具的实际状况采用，且不宜小于1.5kN/m2；
2 运输、吊运、安装阶段：荷载标准组合应取乘以动力系数的底板自重标准值，动力系数不宜小于1.5；
3 混凝土现浇层浇筑阶段：荷载标准组合应取空心叠合板自重标准值与
施工活荷载标准值之和。施工活荷载标准值不宜小于1.5kN/m2。
5.2.5预制底板下方临时支撑的位置及间距应根据验算确定，相邻临时支撑之间预制底板的挠度不宜大于支撑间距的1/400。
5.2.6预制底板的吊点承载力应通过试验或计算确定，其安全系数应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。
[bookmark: _Toc127280051]5.3持久设计状况
5.3.1施工阶段未设置支撑或设置少量支撑的空心叠合板，持久设计状况的承载能力极限状态验算时宜考虑叠合构件二阶段受力的影响。
【条文说明】5.3.1空心叠合板施工时，应充分发挥其预制底板的刚度和承载力大的优点，减少甚至取消临时支撑。持久设计状况验算时，宜考虑叠合构件二阶段受力对内力、承载力、刚度等的影响。
5.3.2刚性支承空心叠合板承载力承载能力极限状态验算可仅考虑竖向荷载组合的效应。
【条文说明】5.3.2刚性支承空心叠合板的水平荷载效应由框架、剪力墙或支撑承担。
5.3.3柔性支承空心叠合板柱上板带承载力承载能力极限状态验算应考虑水平荷载效应与竖向荷载效应的组合，跨中板带可仅考虑竖向荷载效应的组合。
5.3.4空心叠合板受弯承载力应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关规定计算，并符合下列规定：
1 受压区翼缘宽度取tw+12h，f和tw+S0的较小值，其中tw为肋梁宽度，h，f为受压翼缘厚度，S0为肋梁净距。
2 纵向肋梁方向受压区高度不宜大于受压翼缘的厚度，横向肋梁方向受压区高度不应大于受压翼缘的厚度；
3当预制底板与后浇叠合层的混凝土强度等级不相同时, 应按受压区混凝土的强度等级计算受弯承载力。
【条文说明】5.3.4空心叠合板受弯承载力验算时应考虑肋梁受压翼缘的有效宽度。参考《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010，受压翼缘宽度取min（tw+12h，f，tw+S0）。当受压区高度大于受压翼缘的厚度时，需要配置较多受拉钢筋，宜增加空心叠合板截面高度。 
5.3.5拼接节点的受弯承载力不应小于同方向空心叠合板跨中最大弯矩设计值的1.1倍。拼接节点受弯承载力计算的截面高度取节点现浇层混凝土厚度，受拉钢筋取节点连接钢筋。拼接节点连接钢筋尚应满足本规程5.3.12的规定。
【条文说明】5.3.5 为了保证拼接处弯矩有效传递，拼接节点受弯承载力不应小于该处弯矩设计值。对于两拼、四拼等拼接节点，该处弯矩即为板同方向跨中弯矩；对于三拼、五拼等拼接节点，该处弯矩均小于同方向板跨中弯矩。偏安全考虑，拼接节点弯矩设计值均取空心叠合板同方向跨中弯矩设计值的1.1倍。
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图8 拼接节点示意
1—预制底板；2—节点现浇层混凝土；3—钢筋桁架；4—节点连接钢筋；5—分布钢筋
5.3.6预制底板在拼接节点处应设置钢筋桁架，其腹杆钢筋应符合下列规定：

                                             （5.3.6）
式中：Asv—拼接节点单侧钢筋桁架腹杆钢筋的总截面面积；
Fa—拼接节点处钢筋拉力设计值，取预制底板纵筋和拼接节点连接钢筋受
拉承载力的较小值，即Fa=min(fy1As1, fy2As2)；
As1、As2—分别为预制底板纵筋和拼接节点连接钢筋的截面面积；
fy1、fy2—分别为预制底板纵筋和拼接节点连接钢筋的强度设计值；
fyv—钢筋桁架的腹杆钢筋强度设计值；
α、β—分别为腹杆钢筋的倾角； 
[image: ]
图5.3.6 钢筋桁架示意
n—拼接节点单侧钢筋桁架腹杆数量。
【条文说明】 5.3.6 中国建筑西南设计研究院有限公司对空心叠合板拼接节点进行了抗弯承载力试验。试验表明，拼接节点处钢筋桁架的腹杆钢筋可以有效防止预制底板与现浇层之间的撕裂破坏，并保证连接钢筋间接搭接传力的有效性，因此腹杆钢筋不应首先发生屈服。综合国内试验结果，本规程给出了拼接节点处钢筋桁架腹杆钢筋面积的计算公式。 
5.3.7空心叠合板斜截面受剪承载力应按国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268 中有关规定计算。当预制底板与后浇叠合层的混凝土强度等级不相同时, 混凝土抗拉强度设计值应取较低值。
5.3.8空心叠合板肋梁叠合面受剪承载力验算应符合下列规定：
                   （5.3.8-1）
式中：V —肋梁端剪力设计值
ft —叠合层和预制底板混凝土抗拉强度设计值的较低值；
tw —肋梁宽度；
fyv—肋梁叠合面抗剪钢筋强度设计值，当采用钢筋桁架时，为钢筋桁架腹筋强度设计值；
Ash—s长度范围内垂直穿过肋梁叠合面的钢筋截面面积（图5.3.8），当采用钢筋桁架时
                （5.3.8-2）
Asv1 —钢筋桁架单根腹杆钢筋的面积；
s—叠合面抗剪钢筋的间距或钢筋桁架腹杆钢筋间距；
h0—空心叠合板有效截面高度。
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图 5.3.8 肋梁叠合面纵向抗剪
1— 肋梁抗剪钢筋；2—肋梁叠合面；
【条文说明】 5.3.8 叠合面抗剪钢筋指穿过叠合面的钢筋，该钢筋既用作斜截面抗剪，又用作叠合面抗剪。设计时取两者所需钢筋截面面积的较大值。
[bookmark: 6.2.4____钢管桁架预应力混凝土预制底板生产用钢筋应符合下列规定：][bookmark: 1___进厂时，应全数检查外观质量，并应按国家现行有关标准的规定抽取试件作屈服强][bookmark: 6.2.5___预应力钢筋张拉设备及压力表应定期维护和标定，并应符合下列规定：]5.3.9空心叠合板挠度应按荷载标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010相关规定进行验算。并符合下列规定：
1  应分别计算板两个方向的长期刚度，并按本规程第4.1.2条规定考虑楼板空心效应；
2  板纵向肋梁方向长期刚度计算应考虑叠合构件二阶段受力影响。
[bookmark: ________1___张拉设备和压力表应配套标定和使用，标定期限不应超过半年。]【条文说明】 5.3.9 施工时，第一阶段的荷载由纵向肋梁方向预制底板承担，故纵向肋梁方向应考虑二阶段受力对长期刚度的影响。当空心叠合板两个方向长期刚度确定后，挠度可按结构力学方法计算。
5.3.10空心叠合板裂缝控制应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的相关规定，对板两个方向分别进行验算。
5.3.12空心叠合板拼接节点连接钢筋，在荷载准永久组合下的应力应符合下列规定：
        	                                     （5.4.13-1）
        	      其中 ：                       （5.4.13-2）
式中：——拼接节点连接钢筋在荷载效应准永久组合作用下的应力；
——拼接节点连接钢筋的屈服强度标准值；
——拼接节点按荷载准永久组合计算的弯矩值；
——拼接节点处现浇层混凝土的有效高度。
【条文说明】 5.3.12参考现行协会标准《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020，通过限制拼接节点连接钢筋的应力水平来控制拼接节点的裂缝开展。
5.3.13大跨度空心叠合板，宜进行竖向自振频率验算，自振频率不宜小于表 5.4.13 的限值。 
        表5.4.13 楼盖竖向自振频率限值（Hz）
	房屋类型
	自振频率限值

	住宅、公寓
	5

	办公、旅馆
	4

	大跨度公共建筑
	3



[bookmark: _Toc127280052]6  构造规定
[bookmark: _Toc127280053]6.1 一般规定
6.1.1空心叠合板的预制底板应单方向拆分，且拆分方向宜平行于短边方向（图6.1.1）。
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图 6.1.1 预制底板拆分示意
1- 底板纵向加劲肋（钢筋桁架或预制肋梁）；2-拼缝节点；3-梁或墙
【条文说明】6.1.1空心叠合板拆分时，预制底板长度一般为板的跨度，宽度需考虑制作、运输、吊装等因素综合确定。为了拆分处受力较小，空心叠合板预制底板的拆分方向宜平行于板短边。 
6.1.2预制底板与现浇混凝土结合面应预留粗糙面，粗糙面的面积不宜小于结合面的80%，凹凸深度不应小于4mm。
【条文说明】6.1.2桁架预制底板应在底板上与现浇肋梁结合部位预留粗糙面；肋梁预制底板应在底板上与现浇横向肋梁结合部位以及预制纵向肋梁上部预留粗糙面。
6.1.3空心叠合板填充体布置宜均匀对称，体积空心率宜为25%~60%。
【条文说明】6.1.3 本条规定了空心叠合板能发挥受力及构造最佳状态的空心率，空心率太低则不经济，空心率太高则楼板整体力学性能有所下降，荷载较小或板跨较大可取较大值。体积空心率为单个轴网范围内空心叠合板填充体的体积除以空心叠合板总体积。
6.1.4 空心叠合板的跨度、跨高比宜符合表6.1.4的规定。
表6.1.4  跨度、跨高比取值表
	类别
	适用跨度(m)
	跨高比

	刚性支承
	单向板
	6~18
	30~35

	
	双向板
	6~24
	35~40

	柔性支承
区格板
	6~21
	25~35


注： 1 耐火等级低于二级(含二级)、无开洞时，跨高比可取大值；
2 荷载集中(单重大于5kN的集中荷载)或开洞尺寸大于1.5倍板厚时，跨高比宜取小值；
3耐火等级为一级的重要建筑物，跨高比宜取小值； 
4 有可靠经验时，可适当放宽跨度限值。
【条文说明】 6.1.4 空心叠合板的刚度比等厚度的实心板略小，但重量更轻，厚度取值可比相同跨度的实心板稍大。
6.1.5 空心叠合板肋梁（图6.1.5）应符合下列要求：
1肋梁应双向布置，第一道肋梁应从空心叠合板角部实心区域开始；
2纵向肋梁净距S0x不宜大于1.2m，横向肋梁净距宜S0y≤3S0x；
3肋梁宽宜为填充体高度的1/8~1/3，且不宜小于80mm；当肋梁设置预应力钢绞线时，肋梁宽不宜小于100mm；
4 肋梁宜采用钢筋桁架，下弦钢筋作为抗弯钢筋，腹杆钢筋作为抗剪钢筋。
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图6.1.5  肋梁布置示意图
1-纵向肋梁1；2-纵向肋梁2；3-横向肋梁； 4-拼缝节点
5角部实心区域；6-梁或墙7-周边实心区
【条文说明】6.1.5 为了保证空心叠合板整体性，减小预制底板的制作难度，提出了S0y≤3S0x的要求。肋梁宽度应根据正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力和叠合面受剪承载力计算确定，同时考虑混凝土的浇筑工艺。肋梁钢筋采用钢筋桁架，可以方便工厂制作。当空心叠合板预留线盒时，线盒位置不应在肋梁处。
6.1.6 空心叠合板截面高度不应小于250mm，上、下翼缘的厚度宜取板截面高度的1/8~1/4，且不应小于50mm 。
【条文说明】6.1.6空心叠合板截面高度不应小于250mm，否则构造难以满足要求且不经济。空心叠合板承载力验算时，受压区高度宜在受压翼缘高度范围内，同时考虑受力筋的保护层厚度，确定翼缘最小厚度不应小于50mm。 
6.1.7 空心叠合板周边应设置实心区，周边实心区宽度应满足板的受剪承载力要求，且从支承边起不宜小于0.2倍板厚，其中现浇部分不应小于200mm(图6.1.7)。
[image: ]
图6.1.7  周边实心区范围示意图
1—周边实心区； 2—实心区域起始点； 3—填充体
6.1.8 空心叠合板应在框架柱周边设置角部实心区，实心区宽度应满足板受冲切承载力要求，实心区从柱边起不宜小于该方向跨度的1/8，且不应小于600mm。
[bookmark: _Toc127280054]6.2 配筋构造
6.2.1受力钢筋应符合下列规定：
1 受力钢筋与填充体的净距不得小于15mm；
2 普通钢筋可在预制底板下翼缘均匀布置，也可在肋梁宽度范围内集中布置，其间距不应大于250mm；
3 预应力钢丝应在预制底板下翼缘内均匀布置；预应力钢绞线宜在肋梁宽度范围内集中布置。
【条文说明】6.2.1 考虑受力钢筋需要一定的混凝土握裹和耐久性，与填充体的净距离不应小于15mm。
6.2.2 空心叠合板最小配筋面积应符合下列规定：
1 非预应力空心叠合板以及预应力空心叠合板的非预应力方向的纵向受力钢筋最小配筋面积应符合下列规定：
	
	

	(6.2.2)


式中：
As—纵向受力普通钢筋面积；
A0—相同外轮廓的实心板截面面积；
ρmin—最小配筋率，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定取值；
I—截面惯性矩；
I0—相同外轮廓的实心板截面惯性矩。
2预应力空心叠合板的预应力钢筋截面面积应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定：
【条文说明】6.2.2式(6.2.2)根据截面开裂弯矩与最小配筋的截面受弯承载力相同的原则确定。对于预应力空心叠合板，在非预应力方向设置的普通钢筋的最小配筋率同钢筋混凝土构件。
6.2.3 空心叠合板开洞构造应符合现行行业标准《现浇混凝土空心楼盖技术规程》 JGJ/T 268、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ369的有关规定。
6.2.4 当空心叠合板下需要吊挂时，吊点宜布置在肋梁内；当空心叠合板设有预应力筋时，严禁吊点打孔伤及预应力筋。
【条文说明】6.2.4较重物体吊挂点应设置于混凝土肋梁下。
[bookmark: _Toc127280055]6.3 拼接节点构造
6.3.1空心叠合板拼接节点（图6.3.1）应符合下列规定：
1连接钢筋直径不应小于8mm，且不宜大于20mm；连接钢筋间距不应大于200mm；连接钢筋与预制底板纵筋搭接长度ll不应小于la（la为按较小直径钢筋计算的受拉钢筋锚固长度），且搭接长度应从预制底板纵筋弯起点起算； 
2 连接钢筋面积除应符合本规程第5.3.5条要求外，尚应符合最小配筋率的规定。最小配筋率计算时截面高度取hj+15mm，hj为拼接节点现浇层厚度；
3预制底板拼缝两侧应设置钢筋桁架，靠近拼缝的钢筋桁架上弦中心线到拼缝中心的距离不宜大于200mm；
4 垂直于连接钢筋的方向应设置横向分布钢筋，配筋面积不小于连接钢筋面积的0.15倍，且数量不应少于3根。横向分布钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm。
[image: ]
图6.3.1拼接节点连接构造示意
1—预制底板；2—连接钢筋；3—钢筋桁架；4—横向分布钢筋
【条文说明】6.3.1 本条规定了拼接节点构造做法，控制条件包括连接钢筋与钢筋桁架的设置等。
6.3.2 预制底板拼接处顶面应设倒角，底面宜设槽口（图6.3.2）。顶面倒角尺寸不宜小于15mm×15mm；底面槽口深度可取5mm、单侧长度宜取50mm，槽口处宜粘贴玻纤网格布。
[image: ]
	图6.3.2拼接节点倒角、槽口构造示意

	1—预制底板；2—后浇混凝土叠合层；3—拼缝；4—粘贴玻纤网格布

	


[bookmark: _Toc127280056]6.4支承节点构造
6.4.1 空心叠合板支承节点（图6.4.1），应符合下列规定： 
1 连接钢筋直径不宜小于8mm，间距不宜大于250mm；
2 连接钢筋一端锚固于或贯通支承梁或墙，另外一端伸入空心叠合板现浇层直线段长度不应小于200mm，并向上弯折90°，锚入现浇区域总长度不小于0.6la；
3 预制底板下部钢筋应伸至板边后向上弯折90°，锚入现浇区域长度不小于0.6la；
4 垂直于连接钢筋的方向，每侧应设置不少于2道横向分布钢筋，直径不小于8mm，间距不宜大于250mm。
[image: ]
（a）端支承节点构造
[image: ]
（b）中间支承节点构造
图6.4.1支承节点构造示意
1— 连接钢筋；2—预制底板钢筋；3—横向分布钢筋；4-支承梁或墙
【条文说明】6.4.1空心叠合板上部钢筋在支座处的连接、锚固同现浇楼板完全一致。
6.4.2 当利用钢筋桁架上弦钢筋受力时，应设置相同规格的搭接钢筋锚入支承构件。搭接长度ll应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。 
[bookmark: _Toc74734442][bookmark: _Toc523844525][bookmark: _Toc74734018][bookmark: _Toc117264998][bookmark: _Toc127280057]7  制作、运输、堆放及检测
[bookmark: _Toc491939397][bookmark: _Toc492029353][bookmark: _Toc74734019][bookmark: _Toc498503078][bookmark: _Toc117264999][bookmark: _Toc74734443][bookmark: _Toc492037690][bookmark: _Toc523844526][bookmark: _Toc127280058][bookmark: _Toc28750][bookmark: _Toc1768]7.1 一般规定
[bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc9854][bookmark: _Toc20620][bookmark: _Toc28219]7.1.1 预制底板制作前，应制定制作方案。制作方案应包括制作计划、制作工艺、模具方案及计划、质量与安全控制措施、成品保护、运输与堆放等内容。
7.1.2预应力预制底板宜采用长线法张拉工艺生产。
[bookmark: _Toc92130587][bookmark: _Toc117265000][bookmark: _Toc92124031]7.1.3预制底板应根据原材质量、隐蔽检验结果、预制构件外观质量等检验资料进行质量评定，当上述各检验项目的质量均合格后，方可评定为合格产品。 
7.2 制作
[bookmark: _Toc19802][bookmark: _Toc635]7.2.1原材料进厂时，应按批次检查原材料质量证明文件、材料外观、规格（等级）、制作批次（日期）等，并按相关标准规定进行抽样检验。
[bookmark: _Toc13950][bookmark: _Toc23078]7.2.2模具使用前应验收合格，模具的强度、刚度和稳定性应满足预制底板制作工艺的需要；模具组装应牢固、严密、不漏浆，且拆装方便。
[bookmark: _Toc11013][bookmark: _Toc11252]7.2.3组模时应先拼装相邻边模，再拼装其余边模，并保证模具部件间连接牢固且有效固定。
[bookmark: _Toc5580][bookmark: _Toc31557]7.2.4模具拼装完成后，模具尺寸允许偏差和检验方法应符合表7.2.4的规定。
表7.2.4  模具尺寸允许偏差和检验方法
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	长度
	≤6m
	+1，-2
	测量两侧边长度，取其中偏差绝对值较大值

	
	
	＞6m
	+2，-4
	

	2
	宽度、高（厚）度
	+2，-4
	测量两端，取其中偏差绝对值较大值 

	3
	底模表面平整度
	2
	用2m靠尺和塞尺测量

	4
	对角线差
	3
	测量两对角线，计算差值 

	5
	侧向弯曲
	L/1500且≤5
	拉线，测量侧向弯曲最大处

	6
	翘曲
	L/1500
	对角拉线，测量拉线中点间距离，其值的2倍为翘曲值

	7
	组装缝隙
	1
	用塞片或塞尺测量，取最大值

	8
	相邻侧模高度差
	1
	用钢尺或带数字显示的卷尺测量


注：L为模具与混凝土接触面中最长边的尺寸（mm）。
[bookmark: _Toc20056][bookmark: _Toc5310]7.2.5模具每次使用后应清理干净，模具内侧不应留有水泥浆和混凝土残渣，并定期进行校正维护。
7.2.6肋梁预制底板制作应符合下列规定：
1 预制底板模具宜采用两层组合式钢模具，并在垂直纵肋方向设置必要的肋梁模具支撑工装，避免肋梁模具过长造成挠度变形。
2 当利用填充体作为预制底板纵向肋梁的侧模时，应采取有效措施防止填充体上浮或移动。
3预制底板的翼缘和纵向肋梁应采用整体一次成型的工艺制作。
7.2.7预应力筋张拉和放张应满足现行国家标准《混凝土结构施工规范》GB 50666的相关要求。
[bookmark: _Toc14318]7.2.8混凝土浇筑应符合下列要求：
1 混凝土应均匀连续浇筑，投料高度不宜大于600mm，并均匀摊铺。
2 混凝土出机至浇筑完毕的延续时间，气温高于25℃时不宜超过60min，气温低于25℃时不宜超过90min。同一构件不宜分两次浇筑，当两次浇筑时浇筑间隔严禁超过45min。
3 混凝土宜采用振动台振捣。振捣设备应根据混凝土的品种、工作性能、预制构件的规格和形状等因素确定。
4当采用振捣棒时，混凝土振捣过程中不应触碰钢筋骨架和预埋件。
5 混凝土浇筑厚度应严格控制，并应使用专用的工具进行测量。
6混凝土振捣完成后宜对表面进行抹平提浆，做二次抹面处理。
7.2.9预制底板混凝土浇筑完毕，应按工艺要求养护。当采用蒸汽养护时，养护时间不应小于6h，且养护应包含升温、恒温、降温、静停四个阶段。温度变化不宜超过20℃/h，且最高温度不宜超过70℃。
7.2.10脱模起吊时混凝土强度应经计算确定，且混凝土抗压强度不宜小于15MPa。
7.2.11预制底板脱模后，对于一般性缺陷应修补后使用。
【条文说明】 7.2.12一般性缺陷判定根据现行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231确定。
[bookmark: _Toc92124032][bookmark: _Toc92130588][bookmark: _Toc117265001][bookmark: _Toc127280059]7.3 运输和堆放
7.3.1运输和堆放前，应根据项目具体情况制定预制底板运输与堆放方案，其内容应包括运输时间、次序、运输线路、固定要求、堆放场地、堆放支垫及成品保护措施等。
【条文说明】7.3.1预制构件堆放和运输涉及质量和安全要求，应按工程和产品特点制定运输堆放方案，策划重点控制环节，对于特殊构件还要制定专门质量安全保证措施。
7.3.2堆放应符合下列规定：
1  堆放场地应平整、坚实，并应具有排水措施；
2  堆放前应对预制底板进行清理；
3  堆放时严禁倒置，应平放。底层预制底板与地面之间应留有一定空隙，宜采用通长垫木；各层预制底板下部应设置支垫，支垫应上下对齐，且不得脱空。
7.3.3除设计要求外，预制底板出厂时混凝土强度等级不宜低于设计值的75%。
7.3.4 装车前应进行下列检查： 
1  钢丝绳、吊钩、吊具、专用运输架等完好、齐全； 
2  吊具与预制底板规格、型号匹配，无错挂、漏挂现象。
7.3.5运输过程中应采取下列安全控制措施：
1  宜选用平板车，预制底板应平放；
2  当采用专用运输架时，预制底板应与专用运输架捆绑牢固；
3  预制底板边角和捆绑接触部位的混凝土应采用柔性垫衬材料保护；车厢板、专用运输架和预制底板间应放入柔性材料。
[bookmark: _Toc117265002][bookmark: _Toc92130589][bookmark: _Toc92124033][bookmark: _Toc127280060]7.4 质量检验
7.4.1出厂前应逐件进行质量检验，合格后方可出厂。
7.4.2出厂质量检验包含以下内容：
1  产品标识；
2  外观质量和尺寸偏差；
3  粗糙面质量；
4 预埋件、吊点、钢筋的规格、数量、位置；
5 预留孔洞的规格、数量、位置。
7.4.3预制底板的尺寸偏差和检验方法应符合表7.4.3的规定。
表7.4.3 预制底板尺寸允许偏差及检验方法
	项次
	检验项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	规格 尺寸
	长度
	≤6m
	±5
	测量两侧边长度，取其中偏差绝对值较大值 

	
	
	
	＞6m
	±7
	

	2
	
	宽度
	±5
	测量两端，取其中偏差绝对值较大值 

	3
	
	厚度
	±5
	测量四角位置，取其中偏差绝对值较大值

	4
	
	对角线差
	6
	测量两对角线，计算差值 

	5
	外形
	下表面平整度
	3
	用2m靠尺和塞尺测量

	6
	
	侧向弯曲
	L1/1000且≤5
	拉线，测量侧向弯曲最大处

	7
	
	翘曲
	L1/1000
	对角拉线，测量拉线交点间距离，其值的2倍为翘曲值

	8
	预埋件
	预埋钢板
	中心位置
	5
	测量纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	
	
	
	平面高差
	0，-5
	测量预埋件平面与混凝土面的最大缝隙

	9
	
	预埋螺栓
	中心位置
	2
	测量纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	
	
	
	外露长度
	+10，-5
	用钢尺或带数字显示的卷尺、卡尺测量

	10
	
	预埋电盒
	中心位置
	10
	测量纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	
	
	
	与表面混凝土高差
	0，-5
	用钢尺或带数字显示的卷尺测量

	11
	预留孔洞
	中心位置
	5
	测量纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	
	
	孔尺寸
	±5
	测量纵横两个方向尺寸，取其中偏差较大值

	12
	预留 钢筋
	中心位置
	3
	测量纵横两个方向的中心线位置，取其中偏差较大值

	
	
	外露长度
	±5
	用钢尺或带数字显示的卷尺、卡尺测量

	13
	钢筋桁架高度
	±5
	用钢尺或带数字显示的卷尺测量

	14
	纵向肋梁高度、宽度
	±5
	用钢尺或带数字显示的卷尺测量


注： L1为构件长度(mm)
【条文说明】7.4.3本条规定预制底板的尺寸允许偏差和检验方法，尺寸偏差可根据工程设计需要适当从严控制。
[bookmark: _Toc117676168]7.4.4预制底板制作质量检查和验收尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1以及《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

[bookmark: _Toc127280061]8 施工及验收
[bookmark: _Toc117676169][bookmark: _Toc127280062]8.1 一般规定
8.1.1空心叠合板施工前应编制专项施工方案，并对施工人员进行技术交底和图纸会审。
【条文说明】8.1.1	专项施工方案应按规定程序审批。专项施工方案应包括支撑、吊装方案以及现浇层浇筑等施工工艺流程、施工材料、施工设备、操作方法、质量保证措施、质量问题的处理及安全措施等内容。构件安装应设专人指挥，作业人员必须规范操作。遇有大雾、雨天和5级以上大风等恶劣天气时，不得进行安装活动。
8.1.2预制底板进场应按本规程7.4节进行验收。在浇筑混凝土之前，应对桁架钢筋、连接钢筋、板面纵筋、填充体、设备管线等进行隐蔽工程验收；并宜建立首件验收制度。
【条文说明】8.1.2	空心叠合板新工艺较多，为保证施工质量，并不断积累经验，提出了首件验收制度。
8.1.3后浇混凝土施工，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定进行其他分项工程和检验批的验收。
[bookmark: _Toc127280063][bookmark: _Toc117676170]8.2 支撑
8.2.1临时支撑系统应符合下列规定：
1 临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳定性。
2 临时支撑架体宜选用定型独立钢支柱或其他工具式支架。
3 支撑架体的地基应平整坚实，宜采取硬化措施。
4 支撑架体立杆下宜设置垫板；竖向连续支撑层数不宜少于2层，且上下层支撑宜对齐。
5 对泵管、布料机部位的预制底板处支撑应加强。
6 临时支撑架体搭设完成后应对其标高进行校核。
7 临时支撑架体不得与防护外架相连接。
【条文说明】8.2.1	应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定进行检查与验收。预制叠合类构件的支撑系统宜选用定型独立钢支柱或工具式支架，如图9a、图9b所示。
[image: ]
图9a 定型独立钢支柱示意
1—楼板；2—可调独立支撑；3—三角稳定架
[image: ]
图9b 工具式支架示意
1—预制底板；2—支撑立杆；3—水平杆；4—可调托撑
8.2.2后浇混凝土的强度达到现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定和设计要求后，方可拆除临时支撑系统。
8.2.3预制底板与梁、墙接缝处应采取有效措施防止漏浆。
【条文说明】8.2.3可以根据工程具体情况选择支模、粘贴胶条、座浆等施工措施，防止漏浆。
[bookmark: _Toc127280064][bookmark: _Toc117676171]8.3 施工吊装
8.3.1  吊装施工前应满足下列规定：
    1施工单位应按现行国家有关标准的规定和吊装方案的要求对吊具、索具进行验收，核实现场环境、天气、道路状况等，确认满足吊装施工要求。
    2 施工单位应根据工程特点和吊装计划安排施工作业人员，并配备劳动防护用品。
3 吊装施工区应实施隔离封闭管理，并设置警戒线和警戒标识；对无法隔离封闭的，应采取专项防护措施。
4 施工单位应核对预制底板的混凝土强度、规格和编号，并测量放线，设置定位标识等。吊装时应严格按编号顺序起吊。
8.3.2每班作业时宜先试吊一次，测试吊具与起重设备是否正常。每次起吊脱离运输车辆或存放点时，应适当停顿，确认起吊系统安全可靠后方可继续提升。
【条文说明】8.3.2	预制底板在正式吊装前宜进行试吊。开始起吊时，应将预制底板吊离运输车辆或存放点200～300mm后停止起吊，检查预制底板主要部位的受力情况、起重设备的稳定性、制动系统的可靠性、预制底板的平衡性和绑扎牢固性等，确认安全后方可继续起吊。
8.3.3预制底板起吊、移动、就位的全过程中，信号指挥、司索工、起重机械司机应保持通讯畅通并协调一致，信号不明时不得吊运和安装。
【条文说明】8.3.3	预制底板正式吊装时，应至少安排2名信号指挥员与起重机械司机沟通。起吊时以下方信号指挥员的发令为准，安装时以上方信号指挥员的发令为准。
司索工是指吊装施工中在地面人员准备吊具、捆绑挂钩、摘钩卸载等工作的工人，司索工的工作质量与整个吊装施工安全关系极大。根据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011的规定，起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，信号指挥和司索作业不得由1人兼顾。
8.3.4预制底板应采用垂直吊运，严禁斜拉、斜吊。吊装的预制底板应及时安装就位，严禁长时间悬停在空中。在吊装过程中，由操作人员控制构件的平衡和稳定，不得偏斜、摇摆和扭转。
8.3.5预制底板吊装就位后，应及时对安装位置、标高、相邻构件平整度、高低差、接缝尺寸进行校核与调整，并采取临时固定措施。预制底板与吊具的分离应在预制底板校准定位后实施。
【条文说明】8.3.5	临时固定措施是装配式结构安装过程中承受施工荷载、保证构件定位的有效措施。在预制构件安装就位后，应利用其他相邻构件或采用临时措施对其进行固定。临时支撑结构或临时措施应能承受结构自重、施工荷载、风荷载、吊装产生的冲击荷载等荷载的作用，不得使结构产生永久变形。
[bookmark: _Toc117676172][bookmark: _Toc127280065]8.4 混凝土浇筑
8.4.1 混凝土浇筑前，应确认预制底板中预埋件和预留孔洞的位置、尺寸无误。施工过程中应做好预制底板和填充体的防护工作，板面钢筋安装之前已损坏的填充体应予以更换，板面钢筋安装之后损坏的填充体，应采取有效措施进行修补或封堵，防止混凝土浆料漏入。
【条文说明】8.4.1	采用空心叠合板时，接线盒应预埋在预制底板中，管线应敷设于现浇层中，且避免多根管线集束敷设；预留、预埋设施无法避开填充体时，可对填充体采取开孔或断开等措施，并应对孔洞和缺口进行封堵修复。
8.4.2 空心叠合板上翼缘钢筋宜铺设在钢筋桁架上弦钢筋上，并绑扎固定。钢筋铺设和混凝土浇筑过程中，禁止在填充体上行走或踩踏，禁止随意扳动、切断桁架钢筋，禁止对预制底板进行切割。
【条文说明】8.4.2	空心叠合板上翼缘钢筋在满足保护层的情况下，应铺设在钢筋桁架上弦钢筋上并绑扎固定，以防止偏移和混凝土浇筑时填充体上浮。对已铺设好的钢筋、模板应进行成品保护。
8.4.3 预制底板上施工荷载不应超过设计允许值，当设计无明确规定时应小于1.5kN/m2。
8.4.4 空心叠合板后浇混凝土的施工应符合下列规定：
1  接缝处应采取防止漏浆的措施；
2  应剔除并清理预制底板及填充体上表面疏松的混凝土以及其他杂物，清理干净后，应在混凝土浇筑前24h对节点及叠合面充分浇水润湿，但不得形成积水；
3  混凝土浇筑宜采用泵送施工，并一次连续浇捣成型；混凝土的坍落度不宜小于150 mm ；振动混凝土时，应避免振动器触碰钢筋支凳、填充体；应保证结合面混凝土充填饱满，无气囊、气泡；
4  浇筑和振捣时，应对模板、支架及填充体进行观察和维护，发生异常情况应及时处理，并采取措施防止相连构件、填充体、钢筋、预埋件及定位件移位；
5  混凝土浇筑过程中，应随时对其表面标高进行校核。
8.4.5 采用泵送混凝土浇筑时，应采取措施避免泵送设备超重或冲击力对预制底板及临时支撑体系造成影响。
8.4.6 空心叠合板预制底板拼接接缝应进行处理。当设计无规定时，应符合下列规定：  
1 接缝嵌填应在叠合层混凝土完成浇筑、拆除临时支撑架体后进行。
2 接缝嵌填施工前，应清理接缝间的浮浆和杂物。
3 嵌缝材料宜采用聚合物改性水泥砂浆，并挂玻纤网格布。封缝时应多道施刮，每道施工厚度不宜大于3mm，前道施工干透后才可进行后道施工。
【条文说明】8.4.6	本条规定了空心叠合板接缝的装修处理或者防开裂处理要求。
8.4.7混凝土现浇层浇筑后12h内应进行洒水养护或覆盖养护， 养护时间不少于7d。
【条文说明】8.4.7	冬期施工时，应按《混凝土结构工程施工规范》GB 50666及《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104等标准中有关冬期施工的要求采取相应措施。
[bookmark: _Toc117676173][bookmark: _Toc127280066]8.5 工程质量验收
8.5.1 空心叠合板的原材料、部品、构配件均应按检验批进行进场验收。对预制底板构件应进行进场验收，进场验收应提交下列资料和记录：
1 预制底板制作、安装深化设计图；
2 预制底板、填充体及配件的质量证明文件和出厂合格证；
3 预制底板隐蔽部位检查验收文件；
4 预制底板的外观质量和尺寸偏差记录。
【条文说明】8.5.1	质量证明文件应包括：出厂合格证、混凝土强度检验报告、合同要求的其他质量证明文件。
8.5.2 预制底板进场验收时，应进行主要受力钢筋的数量、规格、间距、保护层厚度、混凝土强度及填充体材料等检验。设计文件有要求时，尚应按照设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204进行结构性能检验。
8.5.3填充体的质量要求及验收方法应符合表8.5.4的规定。
表8.5.3 填充体的质量要求及验收方法
	序号
	检查项目
	质量要求
	检查数量
	检验方法

	1
	规格型号数量及安装位置
	应符合设计要求
	全数检查
	观察，辅以钢尺量测

	2
	抗浮及防漂移技术措施
	应合理、 正确
	全数检查
	目测检查

	3
	破损
	应按8 .4 .1
	全数检查
	目测检查

	4
	同行（列） 填充体中心线
	≤15mm
	同一检验批抽查总行（列）的5%且不少于5行
	拉线，用钢尺量测

	5
	相邻行（列） 填充体平行度
	≤15mm
	
	

	6
	相邻填充体顶面高差
	≤13mm
	在同一检验批抽查区格板总数5%，且不少于3处
	靠尺配以塞尺量测



8.5.4预制底板安装的尺寸允许偏差及检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表8.5.5的规定。
检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不小于3间；对大空间结构，可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且不少于3面。
表8.5.4空心叠合板安装允许偏差及检验方法
	序号
	项目
	允许偏差（ mm）
	检验方法

	1
	板下表面标高
	±5
	水准仪或拉线、钢尺检查

	2
	搁置长度
	±10
	钢尺检查

	3
	相邻板面高低差
	3
	钢尺检查

	4
	下表面平整度
	5
	2m靠尺检查



8.5.5 空心叠合板现浇混凝土浇筑前，应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容： 
1预制底板粗糙面的质量；
2钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距；
3钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；
4 填充体的规格、质量；
5 预埋件、预留管线的规格、数量、位置。
8.5.6 空心叠合板工程质量验收除执行本规程外，还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204以及《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268的有关规定。
















[bookmark: _Toc127280067]本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。



[bookmark: _Toc127280068]引用标准名录
1 《工程结构通用规范》GB 55001
2 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002
3 《混凝土结构通用规范》GB 55008
4 《工程测量通用规范》GB 55018
5 《建筑结构荷载规范》GB 50009
6 《混凝土结构设计规范》GB 50010
7 《建筑抗震设计规范》GB 50011
8 《钢结构设计标准》GB 50017
9 《工程测量标准》GB 50026
10 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666
11 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
12 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566
13 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325
14 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231
15 《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000
16 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476
17 《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223
18 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224
19 《预拌砂浆》GB/T 25181
20 《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369
21 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1
22 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59
23 《现浇混凝土空心楼盖技术规程》JGJ/T 268
24 《混凝土拼接用建筑密封胶》JC/T 881
25 《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T 4262
26 《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS 715-2020
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